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Produit destiné à la recherche uniquement  
Usage in vitro  

  
Dilution dans de l’acide acétique à 0,1% :  

Solution à 2 mg/mL, 1 x 20 mL, réf. : 207050257  
Solution à 3 mg/mL, 1 x 20 mL, réf. : 207050357  

  

1. DESCRIPTION 

Les collagènes appartiennent à une famille de glycoprotéines fibrillaires constitutives du tissu conjonctif. Le collagène 
de type I est le principal composant structurel des matrices extracellulaires présentes dans le tissu conjonctif et les 
organes internes et se trouve majoritairement dans le derme, les os et les tendons. L'unité élémentaire de la fibre de 
collagène est le tropocollagène qui est formé de 3 chaînes polypeptidiques enroulées autour d'un axe commun 
formant spontanément une triple hélice. Ces unités de tropocollagène disposées parallèlement et de façon décalées 
autour d'un axe, forment une fibre de collagène. La cohésion de l'ensemble est assurée par des liaisons entre les 
résidus de lysines et d’hydroxylysines, ce qui confère au collagène solidité et résistance. 
En culture cellulaire, l'adhésion de nombreuses cellules non transformées est indépendante de la présence de 
protéines facilitant l’adhérence, la croissance, la différenciation, la migration cellulaire et la morphogénèse des tissus. 
En 1956, Ehrman et Gey [1] ont décrit pour la première fois que le collagène a un rôle de promoteur de l'adhésion 
cellulaire et favorise la croissance cellulaire. La culture de cellules sur un substrat artificiel (plastique) peut provoquer 
une dédifférenciation et la non-expression des fonctions cellulaires normales. Sur un substrat de collagène de type I, 
non seulement la survie cellulaire est augmentée, mais également la différenciation et l'expression de fonctions 
spécifiques sont maintenues [2], [3]. Par exemple, des hépatocytes cultivés sur support plastique survivent jusqu'à 1 
mois sur un substrat collagène [5]. 
Le collagène de type I permet également la culture en réseau tridimensionnel de fibrilles de collagène ou Lattis [6], 
[7]. 
Le collagène de type I est adapté aux cultures de cellules épithéliales, de neurones, de cellules de muscles 
squelettiques, des hépatocytes, des cellules CHO et de cellules endothéliales. 
Le collagène de type I, est obtenu par la solubilisation de tendons de queues de rats dans de l’acide acétique à 0,1%. 

2. CONDITIONS DE STOCKAGE 

 La solution de collagène doit être conservée entre +2°C et +8°C 
 La date de péremption indiquée sur l’étiquette concerne le produit conservé à la température comprise entre 

+2°C et +8°C. 

3. PROPOSITIONS DE PROTOCOLES D’UTILISATION  

• Utilisation du collagène comme promoteur de l’adhésion cellulaire.  
- Calculer le volume nécessaire de collagène pour recouvrir les boîtes de culture de sorte qu'il y ait 10 à 20 µg 

de collagène par cm2. 
- Diluer la solution de collagène au 1:10 dans de l'eau distillée afin d’obtenir une solution à 200 µg/mL (Code 

produit: 207050257) ou à 300 µg/mL (Code produit: 207050357). 
- Déposer le volume calculé précédemment de cette solution dans chaque boîte de culture. 

1- Film de collagène humide (étude des fonctions cellulaires): 

- Placer les boîtes de culture dans une étuve humide à +37°C pendant 1 heure. 
- Eliminer ensuite le surnageant et rincer délicatement à 2 reprises les boîtes avec une solution tamponnée 

(type PBS).  

Les boîtes ainsi traitées peuvent être conservées plusieurs semaines dans une atmosphere humide à une 
température comprise entre +2°C et +8°C. 



Français 207050257 / 207050357 3 
 

 

2- Film de collagène sec (adhésion des cellules endothéliales et des cellules de muscles striés) : 

- Placer la boîte de culture dans une étuve sèche à +37°C jusqu'à l’évaporation totale du liquide.  

Les boîtes ainsi traitées peuvent être conservées pendant plusieurs mois à une température comprise entre 
+2°C et +8°C. Il est recommandé de rincer les boîtes avec du milieu de culture avant l'ensemencement.  
 

• Utilisation du collagène pour la création d'un réseau tridimensionnel (Lattis) selon la technique décrite par 
Gillery et coll. en 1986 [7]. 
1- Déposer dans une boîte de pétri de 50 mm de diamètre, 3 mL de milieu à +37°C contenant :  

- 1,85 mL de DMEM 2,5X, 
- 0,5 mL de sérum de veau fœtal, 
- 0,4 mL d'eau bidistillée,  
- 0,25 ml de soude 0,1 M. 

2- Ajouter simultanément :  
- 1,5 mL de collagène pur conservé à une température comprise entre +2°C et +8°C. 
- 0,5 mL de suspension de fibroblastes à 4.105 cellules/mL. 

3- Agiter doucement la boîte et la placer à l'étuve à +37°C. Le Lattis se forme par fibrillation du collagène en moins 
de 5 minutes. 

4. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

• Le collagène est destiné à être utilisé pour la recherche uniquement. 
• Le collagène est à un usage strictement in vitro. 
• Il est conseillé de porter des gants à usage unique et des lunettes de protection lors de la manipulation. 
• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. 
• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur les étiquettes. 
• En cas de contamination microbienne ou de trouble important du collagène, éliminer le produit selon les exigences 

réglementaires locales en vigueur.  
• Respecter les conditions de stockage préconisées. 
• Toute dérogation aux instructions du fabricant relève de la responsabilité de l’utilisateur.  

5. BIBLIOGRAPHIE 

[1] EHRMANN R. L, GEY G.O., The growth of cells on a transparent gel of reconstituted rat-tail collagen.  
J Natl Cancer Inst.,16,1375-1403 (1956). 
[2] YANG J, ELAIS J. J, PETRAKIS N. L, WELLING S. R., NANDYS., Effects of hormones and growth factor on human 
mammary epithelial cells in collagen gel culture. Cancer Res.,41,1021-1027 (1981).  
[3] MEIER S., HAY E.D., Control of corneal differentiation by extracellular materials. Collagen as a promoter and 
stabilizer of epithelial stroma production. Dev. Biol.,38, 249-270 (1974).  
[4] KOSHER R.A., CHURCH R.L., Stimulation of in vitro somite chondrogenesis by procollagen and collagen. Nature, 258, 
327-330 (1975).  
[5] MAURER H.R, Animal cell culture, a practical approach, FRESHNEY ed., IRL press, p.23 (1986).  
[6] BELL E., IVARSON B., MERRIL C., Production of a tissue-like structure by contraction of collagen lattices by human 
fibroblasts of different proliferative potential in vitro. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 3, 1274-1278 (1979).  
[7] GILLERY P., MAQUART F.X., BOREL J.P., Fibronectin Dépendance of the Contraction of Collagen Lattices by Human 
Skin Fibroblasts. Experimental Cell Research, 167, 29-37 (1986).  

6. MISE AUX DÉCHETS 

Respecter les exigences réglementaires locales en vigueur. 
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7. SYMBOLES  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  Numéro de lot 
 

Destiné à la recherche uniquement 
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